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Holjevac Grgurić, Tamara; Manasijević, Dragan; Balanović, Ljubiša; Gojić, Mirko
Phase transformation temperatures of Cu-Al-Mn-Ag SMA alloys.  // Zbornik izvoda radova 9. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima / Minić, Duško (ur.).
Kosovska Mitrovica, Kosovo: Fakultet tehničkih nauka, 2019. str. 66-68 (poster, prošireni sažetak, znanstveni)

Holjevac Grgurić, Tamara; Manasijević, Dragan; Balanović, Ljubiša; Kožuh, Stjepan; Gojić, Mirko
Phase transformations in Cu-Al-Mn alloys.  // Zbornik izvoda radova 8. Simpozijum o termodinamici i faznim dijagramima / Minić, Duško (ur.).
Mitrovica: Fakultet tehničkih nauka, 2017. str. 62-63 (poster, međunarodna recenzija, prošireni sažetak, znanstveni)

Gojić, Mirko; Kosec, Ladislav; Matković, Prosper
SEM study annealing of cold rolled pipes from 100Cr6 steel.  // Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy, Vol. II, Physical Sciences / Luděk, Frank ; Čiampor, Frank (ur.).
Brno: Czechoslovak Sociaty for Electron Microscopy, 2000. str. 29-30 (predavanje, međunarodna recenzija, prošireni sažetak, znanstveni)

Malina, Marijan; Gojić, Mirko; Novosel Radović, Vjera
Microstructural parameters of heat-treated steel alloyed with 1 % Cr.  // Sažeci XXIII konferencije Jugoslavenskog centra za kristalografiju
Novi Sad: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1988. str. 56-56 (predavanje, međunarodna recenzija, prošireni sažetak, znanstveni)
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Kožuh, Stjepan
Utjecaj toplinske obradbe na svojstva i mikrostrukturu zavarenog austenitnog nehrđajućeg čelika., 2008., doktorska disertacija, Metalurški fakultet, Sisak

Gojić, Mirko
Vodikova krhkost malolegiranih jekel., 1998., doktorska disertacija, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Oddelek za montanistiko, Odsek za metalurgijo, Ljubljana
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Mioč, Boro
Utjecaj žarenja na svojstva zavarenog niskolegiranog CrMoNb čelika., 2007., magistarski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Gojić, Mirko
Jeklo za cevi v industriji nafte., 1991., magistarski rad, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Oddelek za montanistiko, Odsek za metalurgijo, Ljubljana
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Dundjer, Mato
Industrijska proizvodnja čelika u ABS Sisak d.o.o.., 2022., diplomski rad, diplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Knežević, Dijana
Pregled svjetske proizvodnje čelika u razdoblju od  2000. do 2019. godine., 2021., diplomski rad, preddiplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Pintar, Alen
Svojstva CuAlMnNi legure nakon kontinuiranog lijevanja i kaljenja., 2018., diplomski rad, diplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Vračan, Andrej
Analiza prijelomnih površina CuAlNi legura s prisjetljivosti oblika., 2017., diplomski rad, diplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Lukač, Davor
Mikrostrukturna analiza ugljičnog čelika nakon ručnog elektrolučnog postupka zavarivanja., 2014., diplomski rad, preddiplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Crnjac, Ante
Mikrostrukturna i mehanička svojstva niskolegiranog Mn-Mo čelika nakon poboljšanja., 2010., diplomski rad, preddiplomski, Metalurški fakultet, Sisak

Čondić, Benjamin
Svojstva zavarenog spoja nakon plinskog zavarivanja CrMoNb čelika., 2010., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Herout, Maja
Mehanička svojstva i mikrostruktura zavarenih cijevi iz niskougljičnog čelika., 2009., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Laćman, Drago
Mehanička svojstva i mikrostruktura AISI 321 čelika zavarenog TIG postupkom., 2008., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Martan, Dubravko
Utjecaj žarenja na svojstva zavarenih cijevi iz niskolegiranog CrMo čelika., 2005., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Lazić, Siniša
Ispitivanje mehaničkih svojstava i mikrostrukture cijevi iz niskougljičnog čelika nakon visokofrekventnog zavarivanja., 2005., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Božičević, Darko
Svojstva AlMg3 legure nakon TIG zavarivanja., 2004., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Židan, Goran
Ispitivanje svojstava zavarenih cijevi iz niskolegiranih CrMo čelika., 2003., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Pastorčić, Marica
Određivanje prokaljivosti niskolegiranog Mn-Mo čelika Jominy metodom., 2001., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Cerovski, Marina
Utjecaj temperature popuštanja na svojstva Cr-Mo-V čeličnog lijeva., 2000., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak

Gojić, Mirko
Podmazivanje u procesu vruće plastične prerade., 1984., diplomski rad, Metalurški fakultet, Sisak
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Gojić, Mirko
Enciklopedijska natuknica: Čelik, Hrvatska tehnička enciklopedija, 2. svezak., 2022. (domaća recenzija, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).

Ivanić, Ivana; Kožuh, Stjepan; Gojić, Mirko; Vrsalović, Ladislav
Razvoj postupka dobivanja žice iz Cu-Al-Mn legure s efektom prisjetljivosti oblika., 2019. (izložba).

Ivanić, Ivana; Kožuh, Stjepan; Pezer, Robert; Holjevac Grgurić, Tamara; Vrsalović, Ladislav; Gojić, Mirko
Razvoj Cu-Al-Mn legure s prisjetljivosti oblika., 2018. (izložba).

Gojić, Mirko; Kožuh, Stjepan; Holjevac Grgurić, Tamara; Pezer, Robert; Ivanić, Ivana
Razvoj legura s prisjetljivosti oblika na bazi bakra., 2017. (izložba).

Tomas, Srećko; Bačani, Andrea; Ivanković, Marica; Gojić, Mirko; Lozo, Branka; Martinac, Vanja; Rogale, Dubravko; Rogošić, Marko; Terzić, Josip; 
Odluka o dodatnim napucima pri izradi Izvješća Stručnog povjerenstva za pristupnike koji se biraju u znanstvena zvanja., 2013. (ostalo).

Gojić. Mirko; Kožuh, Stjepan; Slokar Ljerka
Izvješće o rezultatima ispitivanja uzoraka "naljepaka" pri proizvodnji bešavnih cijevi u CMC Sisak d.o.o. iz čelika kvalitete J-55 SEM i EDAX analizom., 2010. (izvještaj).

Gojić, Mirko, Kožuh, Stjepan
Izvješće o rezultatima ispitivanja uzoraka SEM i EDAX analizom za CMC Sisak d.o.o.., 2009. (izvještaj).

Gojić, Mirko
Enciklopedijske natuknice iz znanstvenog polja metalurgije za Tehnički leksikon., 2007. (domaća recenzija, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).

Gojić, Mirko
Brošura Metalurškog fakulteta., 2007. (ostalo).

Gojić, Mirko
Enciklopedijske natuknice iz znanstvenog polja metalurgije za Hrvatsku opću enciklopediju., 2007. (domaća recenzija, natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.).

Gojić, Mirko
Proizvodnja i troškovi proizvodnje pri toplinskoj obradbi cijevi po pojedinim agregatima u Željezari Sisak., 1994. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko
Analiza sadašnjeg stanja sifat peći i prijedlog mjera za njeno dovođenje u radno stanje., 1993. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko; Križanić, Rade
Ocjena niskolegiranog Mn čelika za plinske boce., 1993. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko
Izrada dijagrama popuštanja 42CrMo4 čelika., 1993. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko
Definiranje uvjeta toplinske obrade cijevi Č.8380 za izradu plinskih boca., 1993. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko
Ocjena hladnopilgerovanih i popuštenih cijevi iz 42CrMo4 čelika., 1993. (elaborat/studija).

Gojić, Mirko
Razvoj vlastitih čeličnih materijala višeg kvalitetnog stupnja (do C-90)., 1992. (elaborat/studija).
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