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Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir; Pecić, Vladimir; Penava, Andrijana
Principi dijagnosticiranja i eliminacije oštećenja tračnica.  // 5th Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2007, Proceedings / Brdarević, Safet (ur.).
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The conclusion messages from European annual conferences on quality.  // Proceedings Volume 2: Research and development in mechanical industry RaDMI 2002 / Dašić, V. Predrag ; Radovanović, R. Miroslav (ur.).
Vrnjačka Banja: Institute IMK Kruševac, High technical mechanical school Trstenik, 2002. str. 820-825 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan; Maglić, Leon
Pregled aktivnosti na kvaliteti i pouzdanosti proizvoda.  // Znanstveno-stručno savjetovanje Ekonomski i kvalitativni aspekti visokoučinskih postupaka zavarivanja, Zbornik radova / Orešković, Vlado (ur.).
Slavonski Brod: Đuro Đaković Holding d.d. Slavonski Brod, 2001. str. 217-225 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan; Sebastijanović, Slavko; Haračić N.
Osvrt na pet posljednjih europskih konferencija o kvaliteti.  // Kvaliteta 2001 / Brdarević, Safet (ur.).
Zenica: Mašinski fakultet u Zenici, 2001. str. 3-10 (plenarno, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan; Krumes, Dragomir; Pašić, Muhamed
Vrste, svojstva i primjena inženjerske keramike.  // II Međunarodni naučno-stručni skup Zenica&#39;98 Proizvodnja i prerada nemetalnih mineralnih sirovina i njihova primjena u industriji / Karić, Asim (ur.).
Zenica: Metalurški fakultet u Zenici, 1998. str. 172-179 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan; Lukačević, Zvonimir
Suvremena regulativa o normizaciji, nadzoru kvalitete proizvoda i zahtjevi za kvalitetu u Hrvatskoj.  // Revitalization and Modernization of Metal Industry of Bosnia and Herzegovina / Jurković, Milan ; Karabegović, Isak (ur.).
Bihać, Bosna i Hercegovina: University of Sarajevo, 1997. str. 321-325 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan
Uloga mehanike loma u osiguravanju kvalitete proizvoda.  // II Međunarodni naučno-stručni skup "Tendencije u razvoju mašinskih konstrukcija i tehnologija Zenica '95" / Brdarević, Safet (ur.).
Zenica: Mašinski fakultet u Zenici, 1995. str. 501-510 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)

Vitez, Ivan
Problematika određivanja žilavosti loma kod čelika za željezničke šine.  // Nekonvencionalno preizkušanje materialov / Dobi, Đorđe (ur.).
Ravne: Slovenske železarne, Železarna Ravne, 1991. str. - (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)

Vitez, Ivan; Juvan, Milica
Prilog korelaciji žilavosti loma i rada udara čelika za šine.  // Savjetovanje o metalurškoj tehnologiji "Zenica 88", Primjena savremenih postupaka ispitivanja u crnoj metalurgiji / Tomašević, Sreto (ur.).
Zenica: Metalurški institut, 1988. str. - (predavanje, domaća recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)

Vitez, Ivan
Novi jugoslovenski standardi za olakšavanje prelaza na jedinice međunarodnog sistema.  // Zbornik radova Savjetovanje o primjeni zakonskih mjernih jedinica i mjerila / - (ur.).
Sarajevo: Savez inženjera i tehničara BiH Sarajevo, 1981. (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), pregledni)


[bookmark: _Toc16]Ocjenski radovi
[bookmark: _Toc17]Doktorske disertacije


Vitez, Ivan
Prilog studiji korelacije dinamičke čvrstoće i žilavosti loma na izdržljivost željezničkih šina u eksploataciji., 1989., doktorska disertacija, Metalurški fakultet, Zenica


[bookmark: _Toc18]Magistarski radovi


Vitez, Ivan
Osvajanje metoda ispitivanja baziranih na mehanici loma i mogućnosti njihove primjene na neke čelike Željezare Zenica., 1979., magistarski rad, Metalurški fakultet, Zenica


[bookmark: _Toc19]Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa)


Nikolić, Ivan
Svojstva trake kaišnika od precipitacijski očvrsnutog nehrđajućeg čelika., 2009., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Dušić, Dalibor
Svojstva i primjena opruga., 2009., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Bilić, Vedran
Materijali za izradu kompenzatora., 2009., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Akalović, Andrija
Nerazorne metode ispitivanja materijala u industriji., 2008., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Hrvatska

Marijanović, Zoran
Prevencija oštećenja tračnica na željezničkim prugama., 2007., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Majdenić, Romano
Analiza uzroka oštećenja željezničkih tračnica., 2006., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Krijan, Mario
Problematika RCF - oštećenja na željezničkim tračnicama., 2006., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Soldo, Mario
Svojstva i kontrola kvalitete odljevaka za peći i kamine., 2006., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Pecić, Vladimir
Utvrđivanje uzroka loma tračnice sa HŽ pruge., 2005., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Ilić, Davor
Analiza uzroka oštećenja na glavi željezničkih tračnica., 2005., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Katona, Igor
Uzroci većih oštećenja željezničkih tračnica na prugama Hrvatskih željeznica., 2005., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Marijanović, Zoran
Prilog analizi oštećenja na željezničkim tračnicama., 2003., diplomski rad, Veleučilište u Požegi, Tehnički odjel - studij strojarstva u Slavonskom brodu, Slavonski Brod

Jurić, Pavo
Uzroci oštećivanja i lomova na željezničkim tračnicama., 2003., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Vuković, Ivo
Metalni materijali koji se koriste u proizvodnji kombajna., 2002., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Horvat, Robert
Utjecaj termodifuzijskih obradbi na tribološka svojstva maragin čelika X2 NiCoMo 18 9 5., 2001., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Macura, Željko
Konstante elastičnosti materijala i njihovo određivanje., 2001., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Friščić, Suzana
Svojstva čelika za nuklearne uređaje., 2000., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Penava, Marin
Problematika krhkog loma materijala., 2000., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Krištić, Ilijana
Uzroci lomova strojnih dijelova., 2000., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Matošević, Marijan
Problematika umaranja materijala., 1999., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Ferenčević, Bojana
Ispitivanje kvalitete kočionih papuča., 1999., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Dorić, Mario
Problematika tvrdoće radnih dijelova pužne preše za cijeđenje ulja., 1999., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Pejić, Vito
Metalografsko ispitivanje utjecaja temperature ugrijavanja na mikrostrukturu čelika St 37.4., 1999., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Bašić, Krešimir
Utjecaj postupka cementiranja na otpornost trošenju radnih dijelova pužnih preša., 1997., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Vidović, Ivica
Prilog određivanju krivulja tečenja materijala., 1997., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Slavonski Brod

Matanović, Suzana
Usporedna analiza svojstava istrošenih cementiranih i ponovo cementiranih noževa pužnih preša za ulje., 1997., diplomski rad, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, Slavonski Brod

Bartulović, Anto
Analiza uzroka lomova lopatica parnih turbina., 1994., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Bureš, Damir
Istraživanje uzroka pojave pukotina na kućištima ventila pumpi u Kovačnici DP Željezara Zenica., 1994., diplomski rad, Mašinski fakultet, Zenica

Đulić, Nermina
Obavezno atestiranje proizvoda., 1993., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Milić, Borislava
Pregled savremenih osnova za upravljanje kvalitetom i osiguranje kvalitete proizvoda., 1993., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Crnac, Vlasta
Analiza uzroka loma i proračun vagonske osovine kola na transportnim putevima "ŽZ" Zenica., 1993., diplomski rad, Mašinski fakultet, Zenica

Marinić, Vesna
Analiza uzroka lomova u praksi., 1993., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Sova, Zoran
Kontrola kvaliteta žice za patentiranje., 1993., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Jovanović, Zoran
Pregled kriterija za ocjenu otpornosti čelika na krti lom sa posebnim osvrtom na prelaznu temperaturu., 1992., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Bartulović, Ivo
Određivanje savojne dinamičke čvrstoće kod čelika za željezničle šine., 1992., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Šehović, Dijana
Usporedna kontrola kvaliteta glatkog i rebrastog betonskog čelika., 1992., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Marković, Tanja
Uticaj brzine hlađenja na postizanje propisanih mehaničkih osobina kod čelika za poboljšanje., 1992., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Stanić, Milorad
Informaciono određivanje žilavosti loma visokoopterećenih čelika za poboljšanje., 1991., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Kalabić, Dragana
Usporedna analiza mehaničkih osobina čelika za poboljšanje Č.1531 i Č5432 sa posebnim osvrtom na njihovu otpornost prema krtom lomu., 1991., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Aslan, Amin
Savremene metode određivanja otpornosti metala prema lomu sa posebnim osvrtom na dinamičku žilavost loma., 1991., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Stanojević, Biljana
Određivanje žilavosti loma kod čelika za željezničke šine., 1991., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Štrbac, Alojz
Prilog utvrđivanja razloga podbačaja rezultata utrošene energije udara., 1990., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Ivković, Ljubinka
Osvajanje metoda određivanja bočnog širenja pri ispitivanju udarom., 1990., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Hadžikadunić, Amir
Osvajanje metode određivanje torzione dinamičke čvrstoće (osnovne i radne) na VF-pulzatoru., 1989., diplomski rad, Mašinski fakultet, Zenica

Škaljo, Aida
Metoda određivanja modula elastičnosti sa posebnim osvrtom na dinamičku metodu., 1988., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Vekić, Željko
Prilog konverziji vrijednosti tvrdoće čelika po metodama Vickersa i Brinella., 1986., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica

Ribić, Emir
Ispitivanje dinamičke izdržljivosti čelika za šine kvalitete 90B na VF-pulzatoru., 1985., diplomski rad, Metalurški fakultet, Zenica


[bookmark: _Toc20]Ostale vrste radova

Vitez, Ivan; Omanović, Mustafa
Upravljanje kvalitetom u proizvodnji i održavanju., 1994. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Vitez, Ivan; Hadžipašić, B.; Vukasović, S.
Trendovi primjene materijala u mašinstvu., 1994. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Vitez, Ivan; Đukić, Veljko; Kulić, Kemal; Kafedžić, Asim; Begovac, Fuad
Ekspertiza havarisanih lopatica parne turbine br. 1 u pogonu Energetike DP Željezare Zenica., 1992. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Vukojević, Dušan; Vitez, Ivan; Todić, Branko; Ječmenica, Mladen; Hadžipašić, Ahmet; Senad, Balić; Marković, Marko
Ispitivanje i analiza nosećeg prstena konventora., 1991. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Jovanović, Relja; Vitez, Ivan; Blagojević, Drago; Sučić, Ivica; Mandić, Danimir
Utvrđivanje uzroka pucanja monoblok točka kola 31725953248-7 u kretanju voza br. 71184 u području pruge Kopanica-Beravci-Strizivojna-Vrpolje., 1991. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Hrelja, Vasvija; Vitez, Ivan; Tabak, Fuad; Hadžikadunić, Amir
Izvještaj o ispitivanju fiziko-metalurških karakteristika zavarenog spoja željezničke šine iz "Kovine" Visoko., 1990. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Vitez, Ivan
Ekspertiza o ispitivanju materijala puknutog zapornog ventila tip DN 200 NP16 za RO Destilacija - Teslić., 1990. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Hrelja, Vasvija; Alibegović, Zlatan; Vitez, Ivan
Idejno rješenje opreme za specijalna ispitivanja žice i užadi za prednaprezanje konstrukcija u Metalurškom institutu "Hasan Brkić" - Zenica i RO "Žica" Sarajevo., 1987. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan
Tipizacija čelika za industriju SR BiH u cilju zamjene uvoznih čelika sa domaćim., 1987. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Jovanović, Relja; Vitez, Ivan; Despot, Ante
Utvrđivanje uzroka pojave lomova lokomotivskih vratila serije 734 i vagonskih osovina kola Spaž-VP u Željezari Zenica i mogućnosti njihove izrade., 1986. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Hrelja, Vasvija; Baručija, Besim; Simić, Savo; Pandja, Boris; Vitez, Ivan; Babahmetović, Hatidža; Klobodanović, Azemina
Analiza sadašnjeg stanja i perspektivne mogućnosti plasmana i razvoja proizvoda namjenske industrije I dio: Osvrt na sadašnje stanje proizvodnje i potrošnje proizvoda namjenske industrije., 1986. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Babahmetović, Hatidža; Vitez, Ivan; i dr.
Iznalaženje tehnoloških mogućnosti za otklanjanje grešaka prouzrokovanih pri zagrijavanju i početnim operacijama kovanja., 1985. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Juvan, Aleksandar; Vitez, Ivan
Ispitivanje sigma profila., 1985. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Urošević, Marija; Vitez, Ivan; Sabljo, Ivan; Harmandić, Enisa; Ravlić, Miljenko; Beljo, Nikola
Zamjena uvoznih čelika domaćim sa osvajanjem tehnologije termičke obrade dijelova bicikla koje proizvodi tvornica UNIS-Prozor: Faza II-2 Osvajanje tehnologije termičke obrade dijelova bickla koje proizvodi UNIS-Prozor., 1984. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Urošević, Marija; Klobodanović, Azemina
Ekspertiza o ispitivanju sastavnih elemenata konmpresorskog ventila za "Energoinvest" - Trudbenik, OOUR RKD-Doboj., 1984. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Vitez, Ivan; Seferović, Enes; Harmandić, Enisa; Mujezinović, Faika
Ekspertiza o uzroku pucanja vučne kuke između lokomotive i vagona na vozu br. 853 kod Modrinja., 1984. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Tomašević, Sreto; Vitez, Ivan
Ekspertiza o prirodi grešaka na lijepljenim izolovanim sastavima šina od ŽTO Sarajevo., 1983. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Vitez, Ivan
Standard JUS C.K1.020 - prijedlog, Šine mase preko 35 kg/m, Tehnički uslovi za izradu i isporuku., 1983. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Vitez, Ivan
Standard JUS C.K1.021, Šine mase preko 35 kg/m, Oblik, mjere i statičke veličine., 1983. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Urošević, Marija; Beljo, Nikola; Harmandić, Enisa; Vitez, Ivan; Ravlić, Miljenko; Radić, Vlado
Zamjena uvoznih čelika domaćim sa osvajanjem tehnologije termičke obrade dijelova bicikla koje proizvodi tvornica UNIS-Prozor, Faza II-1 Osvajanje tehnologije termičke obrade dijelova bicikla koje proizvodi UNIS-Prozor., 1983. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Marković, Savo; Urošević, Marija; Rimac, Milan
Zamjena uvoznih čelika domaćim sa osvajanjem tehnologije termičke obrade dijelova bicikla koje proizvodi UNIS-Prozor: Faza 1: Mogućnost zamjene uvoznih čelika domaćim za dijelove bicikla koje proizvodi Tvornica UNIS-Prozor., 1982. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Omanović, Mustafa; Čvorić, Tatjana; Kasumagić, Ismet; 
Standardizacija proizvoda RMK - Zenica (I)., 1981. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Kasumagić, Ismet; Bećirović, Izet; Vitez, Ivanka
Analiza uzroka lomova šina u eksploataciji na prugama JŽ - Album grešaka na šinama u eksploataciji., 1981. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Muslić, Kemal; Jevremović, Momir; Urošević, Marija; Bećirović, Nafija; Despot, Ante
Osvajanje tehnologije proizvodnje manganskih šina tipova 54E i 60., 1981. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Bećirović, Izet; Vitez, Ivanka; Pašalić, Esma; Mujezinović, Faika
Analiza uzroka lomova šina u eksploataciji na prugama JŽ., 1981. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Juvan, Milica; Vitez, Ivan; Juvan, Aleksandar; Mujezinović, Faika; Pašalić, Esma
Ispitivanje uzroka pucanja kućišta ventila pumpi u pumpnoj stanici br. 2 OOUR - Kovačnica., 1980. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Babahmetović, Hatidža; Juvan, Aleksandar; Juvan, Milica, Hrelja, Vasvija; Vitez, Ivan; Mujezinović, Faika
Ekspertiza o ispitivanju uzroka pucanja kalanderskih dvoslojnih valjaka fi 600x1800 mm RO Jugovinil - OOUR Folija - Split., 1980. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Vitez, Ivan; i dr.
Izrada i izbor 27 standarda JAS-a., 1979. (podatak o recenziji nije dostupan, ostalo).

Vitez, Ivan; Kraksner, Đorđe; Rimac, Milan; Urošević, Marija; Todić, Saima
Tipizacija čelika za aproizvodnju naoružanja i vojne opreme Faza IV: Provjera mogućnosti zamjene čelika koji su definisani po TU JNA čelicima po JUS-standardima., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Juvan, Milica; Vitez, Ivan
Studija ponašanja manganskih šina u uslovima eksploatacije (V)., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Begagić, Muris; Jevremović, Momir; Magzan, Marija; Muslić, Kemal; Raić, Branko
Proizvodi Šine i pribor., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Vitez, Ivan
Studija osobina čelika proizvodnje Željezare Zenica sa aspekta mehanike loma., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Kraksner, Đorđe; Rimac, Milan; Ponjavić, Nešad
Tipizacija čelika za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Faza II: Tipizacija čelika iz uvoza., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Kraksner, Đorđe; Rimac, Milan; Ponjavić, Nešad
Tipizacija čelika za aproizvodnju naoružanja i vojne opreme Faza III: Analiza opravdanosti uvoza čelika koji se nalaze u proizvodnom programu jugoslovenskih željezara., 1978. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Kraksner, Đorđe; Rimac, Milan; Ponjavić, Nešad
Tipizacija čelika za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Faza I: Tipizacija čelika iz proizvodnih programa jugoslovenskih željezara., 1977. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Hikl-Kogoj, Franciska
Izvještaj o ispitivanju šina tipa 49 sa odstranjenom periodičkom valjačkom geškom., 1976. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).

Kapetanović, Kemal; Kraksner, Đorđe; Pašalić, Zakir; Vitez, Ivan
Osvajanje proizvodnje plemenitih čelika za cementaciju ZF-7 za potrebe motorne industrije., 1976. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Juvan, Milica; Vitez, Ivan
Studija ponašanja manganskih šina u uslovima eksploatacije (IV)., 1976. (podatak o recenziji nije dostupan, elaborat/studija).

Vitez, Ivan; Begagić, Muris; Jevremović, Momir; Magzan, Marija; Muslić, Kemal; Raić, Branko
Proizvodi Šine i pribor., 1976. (podatak o recenziji nije dostupan, popularni rad).

Rimac, Milan; Vitez, Ivan
Metalografsko ispitivanje manganskih šina sa ultrazvučnom ocjenom 2 (LS)., 1975. (podatak o recenziji nije dostupan, ekspertiza).
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