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Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Horvat, Berislav
Fotostruje u sustavu Cu-CuCl2.  // Technologica acta, 1 (2005), 2;  201-205 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
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Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Horvat Berislav
Fotostruje u sustavu Cu - CuCl_2.  // Technologica Acta / Đonlagić Nusreta (ur.).
Tuzla: Univerzitet uTuzli, tehnološki fakultet, 2005. str. 201-205 (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Horvat, Berislav
Fotopolarizacija bakra u otopinama CuCl2.  // 3. hrvatski simpozij o elektrokemiji : Zbornik radova = 3rd Croatian Symposium on Electrochemistry : proceedings / Gojo, Miroislav (ur.).
Zagreb: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), 2004. str. 203-206 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Horvat, Berislav; Ciković, Nada; Gojo, Miroslav; Karšulin, Miroslav
Elektrokemijsko ispitivanje fotoosjetljivog sloja na bakru.  // 12. oktobarssko savetovanje rudara i metalurga : saopštenja / Stanković, Velizar (ur.).
Bor: Tehnički fakultet ; Institut za bakar, 1980. str. 455-464 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Ciković, Nada; Gojo, Miroslav; Horvat, Berislav; Karšulin, Miroslav
On the photosensitive behaviour oh the system Cu-CuCl-air : influence of temperature and impurities.  // 31st MEETING of ISE : Extended Abstracts / Vecchi, Enrico (ur.).
Venecija: International Society of Electrochemistry, 1980. str. 589-592 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Ciković, Nada; Gojo, Miroslav; Horvat, Berislav; Karšulin, Miroslav
Fotokemijska svojstva bakra.  // 11. oktobarsko savetovanje rudara i metalurga : Saopštenja
Bor: Tehnički fakultet ; Institut za bakar, 1979. str. 341-350 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Horvat, Berislav
Poluvodička svojstva fotoosjetljivog sloja na bakru.  // Knjiga radova VI jugoslavenskog simpozija o elektrohemiji / Marković, Tihomil (ur.).
Banja Luka : Tuzla, 1979. str. 287-289 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
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Horvat, Berislav; Ciković, Nada; Gojo, Miroslav
Electrochemical Investigation of Photosensitive Layer on Copper.  // Electrochemistry at the Turn of the Millenium / The International Society of Electrochemistry (ur.).
Varšava: ISE (The Electrochemistry Society), 2000. (poster, sažetak, znanstveni)

Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Horvat, Berislav
Zavisnost jakosti fotostruje sustava bakar-bakar halogenid o temeraturi i koncentraciji.  // VI. sastanak kemičara Hrvatske : sinopsisi
Zagreb: Savez kemičara i tehnologa ; Hrvatsko kemijsko društvo, 1979. str. 276-277 (predavanje, sažetak, znanstveni)

Gojo, Miroslav; Horvat, Berislav; Karšulin, Miroslav
Mjerenje fotostruja na fotoaktivnim bakrenim površinama.  // Kratki sadržaji, V. jugoslavenski simpozij o elektrokemiji
Dubrovnik: Hrvatsko kemijsko društvo, 1977. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)

Horvat, Berislav; Gojo, Miroslav; Ciković, Nada; Karšulin, Miroslav
Elektrokemijska polarizacija fotoosjetljivih slojeva na bakru.  // IV. jugoslovenski simpozijum o elektrohemiji : knjiga sažetaka
Dubrovnik: Srpsko hemijsko društvo, 1975. str. 561-561 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
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